
• Arbre de transmission
• Surface : ACIER MARAGING
• Fissuration par fatigue

Comptage de stries de fatigue

Votre performance,
notre engagement de tous les jours

HELIOS

Le procédé HELIOS permet un comptage rapide des stries de 
fatigue grâce à l’analyse de leurs réflectances respectives

Comment simplifier le comptage des 
stries de fatigue sur une pièce rompue ?
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